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試 験 成 績 書 
 
１. 試験サンプル 

製品名 JS ●●● 
ロット ●●● 

 
２. 試験方法 

JIS K 2283に準拠し、ウベローデ粘度計を用いて、動粘度を測定した。 
使用したウベローデ粘度計は、JIS Z 8803の粘度計定数決定方法により、当社製の粘度計

校正用標準液を用いて校正した。 
粘度は動粘度と密度の積により算出した。 

 
３. 試験結果 

温度 (℃) 動粘度 (mm2/s) 粘度 (mPa･s) 
60.00   
80.00   

100.00   
 

以 上 


